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VERARBEITUNGSHINWEISE HOLZFUSSBODEN

Nachversiegeln von vollflachig verklebtem Fertigparkett

- ... ist aufgrund von verschiedenartiger Oberflachengiite und mdglicher Haftungsprobleme
nur bedingt zu empfehlen bzw. nur nach vorherigem Anlegen einer Probefléche
durchfiihrbar. Dazu Oberfldche anschleifen (ACHTUNG, nicht Durchschleifen, da sonst
Farbtonunterschiede nach Oberflachenbehandlung), anschlieGend spachteln + rollen mit
2K-PU Wasserlack.

Nachversiegeln von schwimmend verlegtem Fertigparkett
«...ist nicht zu empfehlen, Gefahr des partiellen Durchschleifens wegen Nachgiebigkeit des
Parketts. Ansonsten: siehe oben.

Althoden, Massivparkett

« Vorhandene Lack/Olschicht vollstandig bis auf das Holz abschleifen!

-Fugen kdnnen mit Wachsresten (Altlasten) behaftet sein. Parkettbdden mit
wachsbelasteten Fugen nicht spachteln. Durch das Verteilen von Altwachs auf der
gesamten Flache ist keine optimale Haftung der neuen Oberflachenbehandlung méglich.
Ebenso kann es zu Verlaufsproblemen, Trocknungsverzigerung oder sonstigen, sichtbaren
Oberfléchenstorungen kommen.

«Wurde in der Vergangenheit im Bereich des HolzfuBhodens Silikon verarbeitet, z.8. als
Fugendichtmasse, kann es ebenfalls zu Verlaufsproblemen oder Oberflédchenstdrungen
kommen.

- Die Verklebung kann je nach verwendetem Klebstoff (Versprodung!) nicht mehr geeignet
sein, den Belastungen durch Schleifen und Neuversiegeln standzuhalten. Hier kann
es sinnvoll sein, Oberflachenbehandlungsmittel einzusetzen, die keinen oder wenig
Quelldruck verursachen (Ol-Kunstharzlacke, Olsysteme) bzw. nur eine Lackschicht
(Wasserlack) pro Arbeitstag aufzubringen.

Renovieren/Aufarbeiten von Mehrschichtparkett

« Siehe vorstehende Hinweise zu Altbdden, Massivparkett

- Belastbarkeit der Deckschicht kritisch priifen! Belastungen durch Schleifen und
Neuversiegeln konnen zu Decklamellenabldsungen fiihren. Vorzugsweise QOber-
flachenbehandlungsmittel einsetzen, die keinen oder wenig Quelldruck verursachen
(0I- Kunstharzlacke, Olsysteme) bzw. nur eine Lackschicht (Wasserlack) pro Arbeitstag
aufbringen.

Renovieren/Aufarbeiten von Dielen auf Lagerhdlzern und Schwingbdden

- Zu renovierende Dielenbdden auf Lagerhdlzern und Schwinghdden, meist genagelt oder
geschraubt, sollen nicht ausgekittet werden, da aufgrund der Nachgiebigkeit der Dielen
zueinander ein Ausbrechen des Fugenkittes erfolgt.

«Vorzugsweise  Oberflachenbehandlungsmittel ~ einsetzen, die eine sehr geringe
Seitenverleimungstendenz  (Ol-Kunstharzlacke, Olsysteme) aufweisen. Sollte keine
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Seitenverleimungsgefahr bestehen, 2.B. bei durchgehenden, deutlich ausgeprégten Fugen,
kann auch mit Wasserlacken im Vollaufbau gearbeitet werden.

Holzpflaster

- Sollte zur Verzogerung der Feuchteaufnahme immer unmittelbar nach dem Schleifen
oberflachenbehandelt werden.

« Holzpflaster GE nicht Auskitten, damit die Kldtze frei arbeiten konnen, bei Holzpflaster WE
je nach Einsatzbereich/Nutzung/ Abmessungen auch sinnvoll.

«Beim Lackieren vorzugsweise Produkte mit geringem Wasser und Losungsmittelanteil
einsetzen, zu schnelles Versiegeln (mehrere Schichten an einem Tag) vermeiden.

+Ideal ist die Oberflichenbehandlung mit ldsemittelfreien oder ldsemittelarmen Olen, da
diese Produkte keinen oder nur minimalstenen Quelldruck auf das Holzpflaster ausiiben.

« Holzpflaster RE kann mit allen Lack- und Olsystemen oberflichebehandelt werden.

« Holzpflaster WE kann ebenfalls mit allen Lack- und Olsystemen oberflichenbehandelt
werden, vorzugsweise sollten zur Vermeidung von Seitenverleimung und Quelldruck
Olkunstharzlacke oder Ole verwendet werden.

« Holzpflaster GE sollte immer offenporig oberflachenbehandelt werden, zur Auswahl
stehen Ole, (HeiB)Wachse und Olwachskombinationen.

FuBbdden aus Tropen- bzw. Exotenhdlzern

Aufgrund von ungewdhnlichen Holzmerkmalen zB. resultierend aus Wuchsgebiet,

Inhaltsstoffen im  Erdreich oder spezifischen Wetterbedingungen kann es zu

Oberfléchenstorungen kommen. Ungewghnliche Holzmerkmale konnen u.a. sein:

« sehr hohe Dichte der Holzer

- erhghter Pigmentanteil

« ethdhtes Quell- und Schrumpfverhalten

- giftige Substanzen (Inhaltsstoffe)

« ethohter Anteil an 01, Fettséuren, Mineralstoffen (Salzen)

« Exotenholz vorzugsweise mit isolierenden Grundierungen oder Lacken z. B. AKZENT Multi
Primer vorbehandeln. Riicksprache mit der STAUF Anwendungstechnik halten und ggf.
Probeflache oder Haftungsprobe durchfiihren.
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